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REZUMAT 

Tema  lucrării este „Studii privind optimizarea calcului normei de consum a materiei pr ime 

pentru confecționarea produselor vestimentare la SRL „Uniform”. Lucrarea începe cu o scurtă 

prezentare a produselor vestimentare, cerințelor impuse îmbrăcămintei, descrierea materiei 

prime și a materialelor auxiliare. Analiza literaturii în domeniu indică faptul că produsele de 

îmbrăcăminte trebuie să răspundă la un complex de cerinţe de calitate exprimate de către 

utilizatori.  Capitolul doi prezintă descrierea întreprinderii cu logotipul Montura. Toate 

sortimentele sunt concepute pentru a rezista la rupere și uzură, adaptate ergonomic la corp, 

confort ridicat și confecționate din țesături noi ale firmelor Polartec® și GORE-TEX. Dezvoltarea 

viitoare a industriei confecților este dependentă de elaborarea şi proiectarea produselor, în 

domeniul căreia s-au înregistrat în ultimii ani schimbări ce vizează transformarea activităţii de 

proiectare într-un proces dirijat de calculator. În f inal se prezintă calculul normei de consum a 

materiei în CSM ‟Uniform„ SRL care se elaborează cu OptiTex Marker care se poate utiliza 

atunci când modelul este gata și este nevoie de generat machete cu încadrări în timp ce se taiei 

materialul rezidual la minimum. Această lucrare propune analiza factorilor care influențează 

consumul de materie primă, și propuneri privind îmbunătățirea consumului de material. 

 

SUMMARY 

The theme of the paper is "Studies regarding the optimization of the calculation of the 

norm of consumption of raw materials for the manufacture of clothing products at" Uniform 

"SRL.The work begins with a brief presentation of clothing products, clothing requirements, 

description of raw materials and auxiliary materials. The analysis of the literature in the field 

indicates that the clothing products must meet a complex of quality requirements expressed by 

the users. Chapter two presents the description of the company with the Montura logo. All 

assortments are designed to withstand tearing and wear, ergonomically adapted to the body, 

high comfort and made of new fabrics from Polartec® and GORE-TEX. The future development 

of the garment industry is dependent on the elaboration and design of the products, in the f ield 

of which there have been changes in recent years aimed at transforming the design activity into 

a computer-driven process. Finally, we present the calculation of the material consumption norm 

in CSM 'Uniform „SRL, which is elaborated with OptiTex Marker, which can be used when the 

model is ready and it is necessary to generate models with frames while cutting the residual 

material to a minimum. This paper proposes the analysis of the factors that influence the 

consumption of raw materials, and proposals on improving the consumption of material . 
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INTRODUCERE 

În Republica Moldova întreprinderiile de confecții se ciocnesc cu o  problemă importantă 

ce se referă la deșeurile obținute la croirea materialelor. Se cunoaște că costul materialelor 

reprezintă 70 - 80% din costul produsului.  

Lucrarea de față își propune să urmărească calculul normei de consum a materiei prime 

pentru confecționarea produselor vestimentare la CSM „Uniformˮ SRL.   

Lucrarea este structurată în trei capitole. Primul dintre ele prezintă aspectele teoretice 

privind calculul normei de consum pentru produse de îmbrăcăminte, structurat în cele cinci 

subcapitole fiecare dintre ele completându-se una pe cealaltă, pornind de la clasificarea 

produselor vestimentare, cerințele imuse față de îmbrăcaminte, caracteristica materiei prime și 

a materialelor auxiliare. 

Cel de-al doilea capitol cuprinde descrierea întreprinderii analizate, istoria sa, sortimentele 

și descrierea materiei prime sunt destinate pentru practicarea sportului, alpinism etc., ce 

prezintă proprietăți specifice și îndeosebi o protecție sporită împotriva vîntului rece, temperatur i 

joase, menține pielea uscată prin evaporarea transpirației etc. La fel în acest capitot s-a analizat 

utilajele care fac parte din sala de croit și metodele utilizate pentru calculul normei de consum. 

Capitolul trei din lucrare este cel ce vine cu propuneri de perfecționare și optimizarea a 

situației existente în cadrul întreprinderii, de asemeni se studiază prin analiză comparativă a 

metodelor de calculul a normei de consum, s-au identif icat factorii care influențează consumul 

de materie primă. 
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