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Общие положения 

Целью данных указаний является проверка способностей 
применения в практике знаний, приобретенных студентами в 
процессе теоретических лекций, развитие ответственности за 
принятые технические решения, а также способы решения      
проблем обусловленных национальной экономикой.  

Практические работы выполняются в процессе изучения 
курса Технология керамики и пористых заполнителей. 

1. Темы практических работ 

1. Разработка технологической схемы производства кера-

мических изделий.  
2. Расчет режима работы проектируемого предприятия. 
3. Расчет производительности предприятия. 
4. Расчет материальных ресурсов. 
5. Расчет и организация складов, бункеров для хранения 

сырья и складов конечной продукции. 
6. Расчет производительности сушилок. 

7. Расчет состава рабочих. 

8. Проверка качества и стандартизация продукции. 

 

2. Содержание практических работ 

2.1. Практическая работа № 1 

 Тема: Разработка технологической схемы производства                  
керамических изделий 

На основе сравнения различных методов и технологий 
предлагается тот метод и та технология, которые являются   

самыми эффективными в современных условиях. 

Выбранный вариант должен быть определен поточностью, 
возможностью автоматизации и механизации, минимальными 
потерями, малой площадью производства, впрочем, как и    
объемом помещения, и т.д. 
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