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Prefaţă 
  

 Prezentul ciclu de prelegeri “Prepararea substanţelor  
minerale utile“ urmăreşte scopul de a ajuta  studenţii de la 
specialitatea Exploatări miniere (IMZM) să cunoască 
principiile şi noţiunile conceptuale ale tehnologiei dobîndirii şi 
preparării agregatelor minerale, să-şi formeze o gîndire 
inginerească despre tehnologiile de  producere şi preparare a 
agregatelor. 
         Lucrarea reprezintă un material didactic fără precedent 
în Republica Moldova, ce cuprinde tehnologii moderne de  
preparare ale agregatelor minerale. 

Calitatea producţiei (nisipului, pietrişului şi pietrei 
sparte) nemijlocit predetermină calitatea mortarelor, 
betoanelor, prefabricatelor de beton şi beton armat pentru 
construcţiile miniere. 

Lucrarea este îmbogăţită cu date, informaţii despre 
agregatele uşoare, care provin din roci şi din produse 
secundare, respectiv şi descrieri, caracteristici ale produselor 
fabricate în industrie.  
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