
 1

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară 

Catedra Chimie 

 

 

 

Lignina – componentă principală a lemnului 

Note de curs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău 
U.T.M. 

2008 
 

 

Digitally signed by 
Biblioteca UTM
Reason: I attest to the 
accuracy and integrity 
of this document



 2

CZU 547.992 (075.8) 
L 61 

Prezentele note de curs la disciplina Chimia lemnului sînt 
destinate studenţilor specialităţii 543.1, Tehnologia prelucrării 
lemnului şi altor specialităţi din industria materialelor de construcţie, 
la secţia cu învăţămîntul la zi şi  frecvenţă redusă. Sînt elaborate în 
conformitate cu programul de învăţămînt la Chimia lemnului, în care 
sînt elucidate aspectele structurii, proprietăţilor fizico-chimice ale 
ligninei - componentă chimică principală a lemnului. Prezentul 
materialul cuprinde direcţiile principale de prelucrare chimică a 
lemnului. 

 
Autor:   conf. univ., dr.  Mihail Gheţiu 
 
Redactor responsabil:  conf. univ., dr. Ana Verejan 
Recenzent: conf. univ. dr. Larisa Zadorojnâi 
 
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii 
        Lignina – componentă principală a lemnului: Note de curs 
/ Univ. Tehn. A Moldovei. Fac. Tehnologie şi Management în 
Industria Alimentară. Catedra Chimie; alcăt.: Mihail Gheţiu; red. 
Resp. : Ana Verejan.- Ch.: UTM, 2008.- 108 p. 
               Bibliogr.p. 105-107(35 tit.) 
               ISBN 978-9975-45-081-2 
                 100 ex. 
 

 
Bun de tipar12.05.08.       Formatul hârtiei 60x84 1/16. 
Hârtie ofset.                                               Tipar RISO. 
Coli de tipar 6,75                                  Comanda nr.47 

 
ISBN 978-9975-45-81-2   
                                                                                     © U.T.M., 2008 

 



 3

Lignina este unul dintre componenţii chimici principali ai 
lemnului de natură aromatică. După eliminarea din lemn a 
substanţelor extractibile şi a hidrolizei complete a polizaharidelor 
componente, rămîne lignina în formă de un reziduu care, în condiţiile 
tratamentului, nu se supune hidrolizei. Partea de masă a acestei 
componente în lemnul răşinoaselor constituie 28 – 34 % iar în lemnul 
foioaselor variază între 18 – 27 %. Spre deosebire de polizaharidele 
lemnului, lignina nu prezintă o substanţă chimică individuală ci un 
amestec de polimeri aromatici cu structură chimică înrudită. 

Pentru buna pricepere a structurii şi proprietăţilor ligninei este 
necesar de a face cunoştinţă cu termenul ştiinţific de aromaticitate 
mai întîi pe exemplul hidrocarburilor aromatice şi apoi a unor derivaţi 
ai lor care au o structură mult mai simplă decît lignina, fiind substanţe 
cu masă moleculară relativ mică, dar avînd legătură directă cu 
structura ei. Unii dintre aceşti derivaţi sînt prezenţi în lemn, 
considerîndu-se componenţi chimici secundari, de exemplu, compuşii 
fenolici, substanţele tanante ş. a. 

1. Hidrocarburi aromatice 

Se consideră aromatice hidrocarburile care au în molecula sa 
nucleul aromatic sau inelul benzenic. Acesta din urmă este 
constituit din şase atomi de carbon legaţi între ei în formă de ciclu 
prin legături chimice simple şi duble alternante:  

Ele se mai numesc arene. Cel mai simplu 
reprezentant al seriei omoloage este benzenul cu 
compoziţia C6H6 şi formula de structură reprezentată 
în mod simplificat: 

sau

 
În molecula hidrocarburilor aromatice poate fi un singur inel 

benzenic sau mai multe. În funcţie de numărul lor se cunosc 
hidrocarburi aromatice monociclice şi policiclice. 
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